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DESCRIPCION GENERAL

De fundicion de hierro y madera tropical, robusto y amable, esta
disefiado para cubrir todas las necesidades de estancia en lugares
publicos, tanto rurales como urbanos.

PESO
Sillon 62 kg.
Banco 67 Kg.
Banco doble 106 Kg.
PATA

Fabricada de fundicion de hierro del tipo GG-22 (segln norma
EN-GJL200) con imprimacion antioxidante y pintura en polvo.

FUNDICION GRIS GG22

Resistencia a la traccion 200-300 N/mm2
0,1% limite de elasticidad 130-195 N/mm?2
Alargamiento de rotura 0,8-0,3 %
Resistencia a la compresion 720 N/mm?2
0,1% limite de compresion 260 N/mm?2
Flexion estatica 290 N/mm?2
Resistencia al cizallamiento 230 N/mm2
Resistencia a la torsion 230 N/mm?2
Modulo de elasticidad 85 - 110 N/mm?
Coeficiente de Poisson 0,26 v
Dureza Brinell 180-220 HB30
Densidad 7,15 g/cm3
FIJACION

El banco se entrega montado, salvo especificacién en contra.
El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata,
tratados con proteccion antioxidante, que se introducen en los
orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con
resina epoxi, cemento rapido o similar.

Con los elementos se adjuntan las instrucciones de montaje.
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LISTONES DE MADERA TROPICAL
MATERIAL

Madera tropical procedente de la zona oeste, centro y este de
Africa o América central.

La obtencion de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de
todas las normativas legales y medioambientales del pais de
origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y evitando
el impacto ecolégico.

Esta madera no procede de bosques primarios.

COLOR

La albura varia del blanco-amarillo al blanco -rosaceo y el dura-
men del pardo-amarillento al pardo-rojizo.

PROPIEDADES FiSICAS

Tamafio del grano grueso
Densidad 890-960 Kg/m?3
Contraccion Medianamente nerviosa

Coeficientes de contraccion: total (unitario)

- Volumétrica 13,7-14,5% (0,53 - 0,67)
- Tangencial 8,3-9,2% (0,25 - 0,33)
- Radial 5,1-5,4% (0,14 - 0,20)

PROPIEDADES MECANICAS

Madera libre de defectos

-Flexion estatica 120-177 N/mm?2
-Modulo de elasticidad 13000-19000 N/mm?
-Compresion axial 75 - 86 N/mm?
-Compresion perpend. 17 N/mm?
-Cortante 10,0 N/mm?
-Flexién dinamica 5,9 - 8,9 J/lcm?

TRATAMIENTO PROTECTOR

Para la proteccion de la madera se realiza una imprimacion
antitaninos que simplemente inhibe la aparicion del tanino o un
acabado de lasur tricapa para conservar el color de la madera
durante un periodo de tiempo que depende de las condiciones
climaticas y que requiere mantenimiento.

La madera tropical certificada FSC puede ser de diferentes tipos.
Este es un tipo puesto a modo de ejemplo.
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